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熱交換塗料温度変化グラフ

宿橋（トライアル） 上面部中央部
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9 宿橋（トライアル） 上面部中央部

宿橋（トライアル） 下面部中央部

合瀬橋上面部中央部

合瀬橋下面部中央部

CH9[C] 外気温度補正値
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日時

宿橋（トライアル）路面氷点下

合瀬橋路面氷点下

気温氷点下


